
Cargas Recomendadas

Denominación
Labrillo hueco

HLZ 12
Arenisca calcárea

≥KSL 12
Bloque de hormigón

Hbl2

Ladrillo macizo
silicoalcáreo

KS 12

Momento 
flector

permitido

FPer [kN] FRec [kN] FPer [kN] FRec [kN] FPer [kN] FRec [kN] FPer [kN] FRec [kN] [Nm]

HBR 8 - 0,40 - 0,50 - 0,37 - 1,33

HBR 10 0,71 - 0,34 - 0,26 - 1,29 - 22,7

FRec: Cargas recomendadas con factores de seguridad incluídos y basada en test internos
FPer: Cargas de acuerdo con homologación ETA con factores de seguridad incluidos.


